Die sechs wichtigsten
Dammmaterialien:
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Polystyrol-Dammplatte (EPS)

- als ,Styropor” bekannt

- aufgeschaumter Kunststoff

- gutes Warmedammvermogen

- Preisglnstig und einfache Montage

- groBe Auswahl an Formen und Stérken

Mineralwoll-Dammplatte
- aus mineralischen Fasern (Steine, Glas, Sand, etc.)
- gutes Warmedammvermogen
- guter Schallschutz
- langlebig und nicht brennbar

Resolhartschaum-Dammplatte

- Duroplastischer Kunststoff, hauptsachlich aus Bakelit
- sehr gutes Warmedammvermogen

- niedrig Aufbauend durch sehr guten Warmeleitwert

- hohe Widerstandsfahigkeit und schwer entflammbar

Holzfaser-Dammplatten

- vielseitige Einsatzbereiche

- gutes Warmedammvermogen

- gute Feuchtigkeitsregulierung
- gesundes Raumklima

- besonders gute Okobilanz

- guter Hitzeschutz im Sommer

Hanfddmmung
- aus gepressten Fasern

- gutes Warmedammvermogen, aktive Warmespeicherung

- sehr langlebig
- gute Feuchtigkeitsregulierung
- gesundes Raumklima

Zelluloseddammung

- aus zerrissenen Papierstiicken

- einblasbar und damit gut Hohlraumausfiillend
- gutes Warmedammvermogen

- gute Warmespeicherkapazitat

- gute Schallddmmung
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Wir beraten Sie gerne
budgetorientiert zur
Gebaudedammung:

MICHAEL WIETH
02772/9301-164
m.wieth@balzer-nassauer.de

TILL SCHAFER
02772/9301-173
t.schaefer@balzer-nassauer.de

BALZER UND NASSAUER GMBH & CO KG

Walther-Rathenau-StraBe 71
35745 Herborn

Telefon: 027 72 / 93 00
info@balzer-nassauer.de
www.balzer-nassauer.de
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Maoglichkeiten der
Dammmung von
Gebauden:

n Die AuBenwand

Eine richtig ausgefiihrte Dammung der AuBenwand bietet Ener-
gieeinsparungen und verbesserte die thermische Behaglichkeit.
Die Herausforderung liegt in der Gewahrleistung einer ausreichen-
den Luftdichtheit und der Vermeidung von Warmebriicken. Eine
haufige Methade zur Dadmmung von AuBenwéanden ist die Verwen-
dung von Warmedammverbundsystemen, bei denen Ddmmplatten
auf die Wand aufgebracht und anschlieBend mit Putz oder einer
Verkleidung versehen werden.

E Das Schragdach

Die D&mmung von Schragdéchern reduziert Heiz- und Kiihlkosten
und verbessert die Energieeffizienz. Wichtig ist die korrekte
Anbringung des D@mmmaterials und der Dampfsperre, fir die aus-
reichende Luftdichtheit. Ublich ist die Zwischensparrendammung,
bei der das Dammmaterial zwischen den Dachsparren platziert
wird. Eine weitere Maglichkeit zur Dammung von Schragdachern
ist die Verwendung einer Aufdachdammung, bei der Dammplatten
auf der Dachkonstruktion angebracht werden, gefolgt von einer
Dachdeckung.

B oic kellerdecke

Die D8mmung der Decke eines unbeheizten Kellers spart Heiz-
energie und sorgt fiir einen warmeren FuBboden im Erdgeschoss.
Eine effektive Methode zur Ddmmung ist die Verwendung von
Hartschaumplatten, die flachig und Liickenfrei an die Decke
geklebt werden. In &lteren Hauskonstruktionen ist auch das
Einblasen von Zellulose in den Hohlraum zwischen Decke und
Bodenbelag eine praktikable Losung.

n Die oberste Geschossdecke

Der Gesetzgeber verpflichtet Hausbesitzer und Bauleute seit
2016, alle zuganglich begehbaren und auch nicht begehbaren
obersten Geschossdecken zu ddmmen, sofern das Dach nicht
geddmmt oder der Mindestwarmeschutz nicht eingehalten ist
(Gebaudeenergiegesetz GEG). Die Ddmmung der obersten Ge-
schossdecke kann durch Auslegen von D@mmmaterialien auf
dem Boden oder durch Anbringen von Ddmmplatten unterhalb der
Decke erfolgen.

H Die Innenwand

Eine Innenddmmung erhdht die Energieeffizienz eines Hauses,
senkt hohe Heizkosten und die Gefahr von Schimmelbildung. Eine
Mdglichkeit zur D&mmung von Innenwanden ist die Verwendung
von Ddmmplatten, die auf die Wand aufgebracht werden. Eine
weitere Option ist das Einblasen von Dammmaterial in Hohlrdume
in der Wand.

Einflussfaktoren auf

die Wirtschaftlichkeit
einer Dammung:
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1

2%
l-l Dach
13%
Fenster
18% ‘- O AuBenwand
Liftungs- 25%
verluste

25%

Boden + Keller

7%



